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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: XRFنام
استاندارد: اندازه گیری عناصر با دستگاه XRFنام
آزمون: XRF با روش ذوبآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

SiO2 کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0666029.13

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 1
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: ICP-OESنام
استاندارد: ICP-OES نمونه جامدنام
آزمون: ICP-OES نمونه جامدآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

P کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0666020.01

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 2
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: بورت 10 میلی لیترنام
استاندارد: اندازه گیری اکسید آهن با روش شیمی ترنام
آزمون: اکسید آهن با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

FeO کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-06660217.63

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 3
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/16تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: Auto Titratorنام
استاندارد: اندازه گیری آهن کل با روش شیمی ترنام
آزمون: آهن کل با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

Fe کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-06660247.84

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 4
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه:نام
استاندارد: اندازه گیری رطوبتنام
آزمون: اندازه گیری رطوبتآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

اندازه گیری رطوبت کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-066602<0.1

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 5
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/2:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/2کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: آنالیز کربن و گوگردنام
استاندارد: اندازه گیری کربن/گوگرد با دستگاه لکونام
آزمون: کربن/گوگرد با دستگاه لکوآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

S کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0666021.33

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 6
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/14تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: XRFنام
استاندارد: اندازه گیری عناصر با دستگاه XRFنام
آزمون: XRF با روش ذوبآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

SiO2 کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-05270116.77

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 1
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/1تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: ICP-OESنام
استاندارد: ICP-OES نمونه جامدنام
آزمون: ICP-OES نمونه جامدآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

P کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0527010.02

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 2
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/14تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: بورت 10 میلی لیترنام
استاندارد: اندازه گیری اکسید آهن با روش شیمی ترنام
آزمون: اکسید آهن با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

FeO کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-05270115.38

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 3
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/1تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: Auto Titratorنام
استاندارد: اندازه گیری آهن کل با روش شیمی ترنام
آزمون: آهن کل با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

Fe کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-05270143.25

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 4
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/14تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: آنالیز کربن و گوگردنام
استاندارد: اندازه گیری کربن /گوگرد با دستگاه Lecoنام
آزمون: کربن/گوگرد با دستگاه Lecoآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

S کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0527011.45

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 5
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/14تاریخ دریافت نمونه:
1400/3/31شماره سریال گزارش: IMP00-1298کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه:نام
استاندارد: اندازه گیری رطوبتنام
آزمون: اندازه گیری رطوبتآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست: 1400/326نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

اندازه گیری رطوبت کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-052701<0.1

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 6
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: XRFنام
استاندارد: اندازه گیری عناصر با دستگاه XRFنام
آزمون: XRF با روش ذوبآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

SiO2 کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0666136.6

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 1
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: ICP-OESنام
استاندارد: ICP-OES نمونه جامدنام
آزمون: ICP-OES نمونه جامدآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

P کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-066613<0.01

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 2
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: بورت 10 میلی لیترنام
استاندارد: اندازه گیری اکسید آهن با روش شیمی ترنام
آزمون: اکسید آهن با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

FeO کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-06661319.3

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 3
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: Auto Titratorنام
استاندارد: اندازه گیری آهن کل با روش شیمی ترنام
آزمون: آهن کل با روش شیمی ترآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

Fe کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-06661352.19

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 4
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مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه:نام
استاندارد: اندازه گیری رطوبتنام
آزمون: اندازه گیری رطوبتآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

اندازه گیری رطوبت کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-066613<0.1

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 5



7/7/2021 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

https://ilimsimprc.ir/print.htm 6/6


مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
گزارش آزمون

آدرس:
کیلومتر ۹ اتوبان کرج-قزوین - جنب کارخانه سوپا - انتهای بلوار کاوش - شهرک
تحقیقاتی
کاوش - ص پ: کرج کمالشهر 31995-135

وب
سایت: www.imprc.irایمیل: info@imprc.irنمابر: 34762272-026تلفن: 026-34762273-76

IMP00-1298/3:پیگیری
تاریخ ارایه
گزارش:تاریخ انجام
آزمون: 1400/4/15تاریخ دریافت نمونه:شماره سریال گزارش: IMP00-1298/3کد

شرایط محیطی:
نرمالنام
دستگاه: آنالیز کربن و گوگردنام
استاندارد: اندازه گیری کربن/گوگرد با دستگاه لکونام
آزمون: کربن/گوگرد با دستگاه لکوآزمایشگاه خدمت
دهنده: شیمی

نشانی: خراسان رضوی خواف سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان-واحد اکتشافشماره
تلفن/نمابر: 05154172200شماره نامه درخواست:نام مشتری : ایمیدرو)مجتمع سنگ آهن سنگان(

S کد صحراییکد نمونهردیف
)%(

1C00-0666131.74

• هرگونه کپی برداری از گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از مرکز تحقیقات مواد معدنی
ایران
ممنوع می باشد.

• در صورت عدم تحویل نمونه مورد آزمایش به مشتری نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه
بایگانی
خواهد شد.

• گزارش فوق فقط بیانگر نمونه مورد آزمون می باشد. 

LQS-F46-01• گزارش آزمون بدون مهر فاقد اعتبار می باشد
صفحه 6
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